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Laton Zn
m Barra
BRONMETAL Caracteristicas técnicas:  Decoletaje y estampacion en caliente
TABLAS DE PESOS
Diametro Laton Laton Laton
Redondo Cuadrado Hexagonal

2 0,026 0,034 0,029

3 0,059 0,076 0,066

4 0,106 0,135 0,117

5 0,165 0,210 0,182

6 0,238 0,303 0,262

7 0,324 0,412 0,357

8 0,423 0,538 0,466

9 0,535 0,681 0,590

10 0,661 0,841 0,728

11 0,799 1,018 0,881

12 0,951 1,211 1,049

13 1,116 1,421 1,231

14 1,295 1,648 1,427

15 1,486 1,892 1,639

16 1,691 2,153 1,864

17 1,909 2,430 2,105

18 2,140 2,725 2,359

19 2,385 3,036 2,629

20 2,642 3,364 2,913

21 2,913 3,709 3,212

22 3,197 4,070 3,525

23 3,495 4,449 3,852

24 3,805 4,844 4,195

25 4,129 5,256 4,552

26 4,466 5,685 4,923

27 4,816 6,131 5,309

28 5,179 6,593 5,709

29 5,556 7,073 6,124

30 5,945 7,569 6,554
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Laton Zn
m Barra
BRONMETAL Caracteristicas técnicas:  Decoletaje y estampacion en caliente
Diametro
Redondo Cuadrado Hexagonal

31 6,348 8,082 6,998
32 6,765 8,612 7,457
33 7,194 9,158 7,931
34 7,637 9,722 8,418
35 8,092 10,302 8,921
36 8,561 10,899 9,438
37 9,044 11,513 9,970
38 9,539 12,144 10,516
39 10,048 12,792 11,077
40 10,570 13,456 11,652
42 11,653 14,835 12,846
45 13,377 17,030 14,747
48 15,220 19,377 16,779
50 16,515 21,025 18,206
55 19,983 25,440 22,029
60 23,782 30,276 26,217
65 27,910 35,532 30,768
70 32,369 41,209 35,684
75 37,159 47,306 40,964
80 42,278 53,824 46,607
90 53,509 68,121 58,987
100 66,060 84,100 72,824
120 95,126

130 111,641

140 129,478

150 148,635

160 169,114

180 214,034

200 264,240

250 412,875
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