BRONMETAL
BRASS TUBES

RURAMOSIEZNA/ TEAVA DE ALAMA

MOSAZNA TRUBKA

Brass tubes for industrial and decorative applications.
Available in round, square, ridged and rectangular format.
Rury mosiezne do zastosowan przemystowych i dekoracyjnych. Dostepne w ksztaicie okragtym, kwadratowym, prostokatnym i rury rowkowane.

Tevi de alama pentru aplicatii industriale si decorative. Disponibile in format rotund, patrat, striat si dreptunghiular.
Mosazné trubky k primyslovému a dekorativni vyuziti. K dispozici v kruhovém, Etyfhranném, Zlabkovaném a obdéinikovém tvaru.

ALLOYS / STOPY /ALIAJE / SLITINY
COPPER - ZINC ALLOYS / STOPY MIEDZI Z CYNKIEM / ALIAJE DIN CUPRU - ZINC / SLITINY MED - ZINK

Material designation / Oznaczenie materiatu Composition in % (mass fraction) / Sktad w % (wagowo) 8:,?;{3 el /G lfé?os'é
Denumirea materialului / Oznageni materialu Compozitia in % (fractie masica) / SloZeni v % (hmotnostni ziomek) glem®
Symbolic / Symboliczne | Numerical / Nymeryczne | Element / Pierwiastek ; Total other/Razem Ine | Approx. / Ok.
Prin simbol chimic/ Symbolické | Numeric / Ciselné | Elementul chimic / Prvek Cu Al Fe Ni Pb Sn Zn Alele total/ Celkem dalsi |~ Aprox. / PFibl.
min. 94,0 - - - - - Rest* -
Cuzn5 CWS500L max. / maks. 96,0 0,02 0,05 03 0,05 0.1 - 0.1 8.9
min. 89,0 - - - - - Rest* -
Cuzn10 CW501L e, maks. 910 0,02 0,05 03 0,05 0.1 - 01 88
min. 84,0 - - - - - Rest* -
Cuzn15 CWs02L max. / maks. 86,0 0,02 0,05 03 0,05 0,1 - 0.1 8.8
min. 79,0 - - - - - Rest* -
Cuzn20 CW503L max./maks. | 81,0 0,02 0,05 03 0,05 0.1 - 0,1 87
min. 69,0 - - - - - Rest* -
Cuzn30 CW505L max. / maks. 710 0,02 0,05 03 0,05 0.1 - 0,1 8.5
min. 63,5 - - - - - Rest* -
Cuzn36 CWSs07L . maks. 65,5 0,02 0,05 03 0,05 0.1 - 01 84
min. 62,0 - - - - - Rest* -
Cuzn37 CwsosL max /maks. | 640 0,05 0,1 03 0,1 0.1 - 0.1 84
min. 59,5 - - - - - Rest* -
Cuzndo CW509L max./maks. | 615 0,05 0.2 03 03 0.2 - 0.2 84

* Rest/ Reszta / Restul / Zbytek

COPPER - ZINC - LEAD ALLOYS / STOPY MIEDZI, CYNKU | OLOWIU  ALIAJE DIN CUPRU - ZINC - PLUMB / SLITINY MED - ZINK - OLOVO

Material designation / Oznaczenie materiatu

Composition in % (mass fraction) / Skiad w % (wagowo)

Denumirea materialului / Oznaceni materialu Compozitia in % (fractie masica) / Slozeni v % (hmotnostni zlomek)

Density / Gestos¢
Densitate / Hustota

glem®

TS SIS SIS oo A A e wn . Pb s oz RENEDAT AR
CuZn35Pb1 CW600N ks gilg 005 - 01 - 03 ?jg 04 Rest? 0,1 85
Cuzn35Pb2 CWG01N max'.n/ir:ﬁaks. gg:g 005 - 01 - | 03 ;:g 0.1 e C 0,1 85
CuZn36Pb2As CWB02N o I o g;:g 0,05 8:% 01 04 03 ;157; 0.4 Rest® 02 84
Cuzn36Pb3 CW603N max'.n/ir:ﬁaks. gg:g 005 - 03 - 03 gg 02 e c 02 85
CuZn37Pb0,5 CW604N ma:‘/ir:ﬁaks. g‘zﬁg 005 - 01 - | 03 81:13 02 Resl” 02 84
Cuzn37Pb1 CWG05N max'.n/ir:ﬁaks. g;:g 005 - 02 - | 03 (1):2 02 res C 0.2 84
Cuzn38Pb1 CWB07N ks g?:g 005 - 02 - 03 ?:g 02 Rest? 02 8,4
CuZn38Pb2 CWB08N I mks 2?13 005 - 02 - | 03 ;:g 02 Rest 0.2 8,4
CuZn39Pb3 CW614N ma:‘/ir:ﬁaks. g;:g 005 - |03 - 03 gg 03 Rest? 02 84
CuZn40Pb2 CWB17N ks g;:g 005 - 03 - 03 ;Zg 03 Restt 02 8.4

* Rest/ Reszta / Restul / Zbytek

COPPER - ZINC ALLOYS COMPLEX / ZtOZONE STOPY MIEDZI Z CYNKIEM / ALIAJE COMPLEXE DIN CUPRU - ZING / KOMPLEXNI SLITINY MED - ZINEK

Material designation / Oznaczenie materiatu

Composition in % (mass fraction) / Skiad w % (wagowo)

Denumirea materialului / Oznaceni materialu Compozifia in % (fractie masica) / SloZeni v % (hmotnostni ziomek)

Density / Gestos¢
Densitate / Hustota

glem®

i i i Element / Pierwiastek . . 8 .
pn-nsii'r'éﬁ&"fhﬁ%"fgﬁ'n'%gﬁcké Nurhrl'ﬁ;ceﬁcl?‘gg%%m Elementul chimic/Prek | CU | Al | As | Fe [Mn| Ni P | Pb | Si|Sn| Zn Zﬁ:aalé?éit‘eﬁrllci?lfgnr? z;g?se? ?\BPJ% lénob‘i
CuzZn13AMNi1Si1 CWT700R min. 810/07] - | - | - |08] - | - |08] - |Rest' - 85

max. /maks. | 84,0 | 1,2 | - 0,25 01 04 | - 005 1,3 01| - 05
min. 76,0 1,80,02| - | - | - | - | - | - | - |Rest* -
CuZn20AI2As CW702R max./maks. | 79,0 | 2,3 |0,06 0,07 | 0,1 | 01 0,01, 0,05 - | - | - 03 84
min. 660 - | - | - | - -] - | - [07] - [Rest* -
CuZn31Si CW708R max./maks. | 700 - | - 04 - 05| - | 08|13 - | - 0,5 8,4
) min. 58003 - | - |15/20] - | 02| - | - |Rest* N
CuZn35Ni3Mn2AIPb | CW710R max./maks. | 60,0 | 1,3 | - | 05 25 30| - | 0801 05| - 03 83
_ min. 57013 - | - |15 - | - | 0203 - |Rest* N
CuZn37Mn3AI2PbSi CW713R max. /maks. | 59,0 | 2,3 | - | 1,0 30 10 - | 081304 - 03 8.1
min. 59,0 03| - | - 106 - | - | - | - | - |Rest* -
CuZn3sMn1Al CW716R max./maks. | 61,5 1,3 | - |10 18|06 - | 1,0 05|03 - 0,3 8,3
] min. 57003 - | - |08 - | - | 0202 - |Restt -
CuZn39Mn1AIPbSi CW718R max. /maks. | 59,0 | 1,3 - | 05 1,8 05| - | 0,8 0805 - 03 8.2
min. 565 - | - 10510 - | - | - | - | - |Restt -
CuZn40Mn2Fe1 CW723R max./maks. | 58,5 | 01 | - | 1,5 | 2,0 06| - | 05 01|03 - 04 83

" Rest / Reszta / Restul / Zbytek
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