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Composición química
 

Aluminio
AL 99.5

material nº. 3.0255 según Norma DIN 17007
Alloy 1050A Según Norma Int. Reg. Record

Cobre
E1-CU58

material nº. 2.0065 según Norma DIN 1787
CU/a1 según NFA 53-100


