
Fita ou cinta de bimetal / Composiçao química

Composiçao química
 

Alumínio
AL 99.5

material nº. 3.0255 de acordo com DIN 17007
Alloy 1050A de acordo com Int. Reg. Record

Cobre
E1-CU58

material nº. 2.0065 de acordo com DIN 1787
CU/a1 según NFA 53-100


